Tabulka pfilnavosti tmelu a lepidel

FA101 FA151 FA870 FA140 GS202 | GS241 LD701 LD712 LD705 MS055 F S500 SG300 0S111
|beton S S S S ne ne ano ano ano S S S ano
Ipérobeton S S S ne ne ne ano ano ano S S S ano/S
mramor ne ne S ne ne ne ne ne netestovano S S S netestovano
Iomitka S S S S ne ne ano ano ano ano/S S| S ano
Ipiskovec ne ne S ne ne ne ano ano netestovano S S S ano
zdivo S S S S ne ne ano ano ano S S S ano
Ipl“'irodni hlinik NS NS ano/NS ano/NS  |ano/NS| ano/NS ne ano netestovano ano ano ano ano
eloxovany hlinik ano ano ano/NS ano/NS  |ano/NS| ano/NS ne ano ano ano ano ano ano
praskoveé lakovany hlinik NS NS |netestovano| netestovano ne ne netestovano | netestovano | netestovano ano/NS ano ano ano
olovo NS NS NS NS ne ne ne ne netestovano ano netestovano | netestovano ano
Imosaz NS NS NS NS ne ne ne ne netestovano ano netestovano [ netestovano ano
Iméd’ ano/NS | ano/NS NS NS ne ne ne ne netestovano ano netestovano [ netestovano ano
Inerezové ocel V2A ano/NS | ano/NS [ ano/NS ano/NS NS NS ne ano ano ano ano ano ano
Isurové ocel NS NS NS NS ne ne ne ne ano ano ano ano ano
Ipozinkované ocel NS NS NS NS ne ne ne ano ano ano ano ano ano
zinkovy plech NS NS NS NS ne ne ne ano netestovano ano ano ano ano
|Iak na bazi alkydové pryskyfice ano ano ano ano ne ne ne ano netestovano ano netestovano | netestovano | netestovano
IIazura na bazi alkydové pryskyfice ano ano ano ano ne ne ne ano netestovano netestovano netestovano | netestovano | netestovano
[barva na bazi al kydové pryskyfice ano ano ano ano ne ne ne ano netestovano ano netestovano | netestovano | netestovano
epoxidovy natér ano ano ano ano ano ano ne ano ne ano netestovano | netestovano | netestovano
akrylové sklo (plexisklo) ano/NS [ ano/NS | ano/NS NS ne ne ne ne ne NS ano/NS ano/NS netestovano
Jkomarkovy polykarbonat ano ano ano/NS NS ne ne ne ne ne NS ano/NS ano/NS netestovano
Ipolyester (vyztuzeny sklenénymi vladkny) ano ano ano ano ne ano ne ano ano ano ano/NS ano/NS netestovano
tvrdé PVC ano/NS | ano/NS | ano/NS NS ne NS ne ano ano ano ano/NS ano/NS ano
Jemail ano ano ano ano ano ano ne ne netestovano ano netestovano | netestovano | netestovano
|keramika ano ano ano ano ano ano ne ne netestovano NS ano ano netestovano
|keramika (zadni strana) S S S S ne ne ne ne ano ano/S netestovano | netestovano | netestovano
Jlakované drevo ano ano ano ano ne ne ne ne netestovano ano/NS netestovano | netestovano | netestovano
Isklo ano ano ano ano ano ano ne ne ne ano ano ano ano
lpolystyren ne ne ne ne ne ne ne ano ne ano ne ne ne

ne tmel nema dobrou pfilnavost nebo neni kompatibilni s podkladem
ano tmel ma zpravidla dobrou pfilnavost i kompatibilitu s podkladem
ano/NS pfilnavost tmelu doporu¢ujeme zlepsit impregnaci AT150 Primer pro nesavé podkady
ano/S pfilnavost tmelu doporucujeme zlepSit impregnaci AT140 Primer pro savé podklady
S pro dosazeni dostate¢né pfilnavosti je potfeba AT140 Primer pro savé podklady
NS pro dosazeni dostate¢né pfilnavosti je potfeba AT150 Primer pro nesavé podkady
netestovano pfilnavost tmelu na poklad neni znama

VySe uvedené informace/doporuceni jsou poskytnuty podle naSich nejlepSich znalosti. Po celou dobu si vyhrazujeme pravo na zmény v tabulce dat.

Aplikace, jakoz i podminky béhem aplikace, nemame pod kontrolou, a proto odpovédnost za né nesete vy.
Dodavky se fidi vyluéné naSimi vSeobecnymi dodacimi a platebnimi podminkami.




